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Provedení  referenč ní ho vzorku 
tesar ske ho spoje  

 

Popis spoje: 

Vzorek tesařského spoje krovu - vaznice, sloupek, pásek 

Vaznice – sloupek:  rovný čep tloušťka čepu = 1/3 rozměru sloupku 

Vaznice – pásek:  páskový čep tloušťka čepu = 1/3 rozměru pásku 

Sloupek – pásek:  páskový čep tloušťka čepu = 1/3 rozměru pásku 

Čepy budou zajištěny dřevěnými hřebíky. 

Rozměry vzorku – viz připojené schema spoje. 

 

Použitý materiál: 

Předpokládá se použití tesaných profilů ze dřeva kvality C24 ve vlhkosti odpovídající použití spoje (do 

20 % vlhkosti). 

 

Závěr: 

Hodnocení předloženého referenčního vzorku bude provedeno hodnotitelskou komisí. Obdobné 

požadavky na tesařské spoje budou aplikovány na všechny tesařské spoje použité v průběhu opravy 

krovu. 

 




